
Etikettenmaterial 
Bezeichnung

Etikettenmaterial 
Bezeichnung Kalkulator

Farbband 
30002436 Wachs

Farbband 
30008639 Harz Ergebnis

Castgloss Papier glänzend weiß 80 g x Kein Verwischen, sehr gutes Druckergebnis

Cotton Touch Baumwollpapier 100 g x Sehr schlechtes Druckergebnis, leichtes Verwischen 

Graspapier Graspapier x Druck ist gut, sehr geringes Verwischen

Matt Wine Papier matt weiß 90 g x Sehr gutes Druckergebnis, kein Verwischen

PE85 Top White PE-Folie glänzend weiß 85 µm x Sehr gutes Druckergebnis, kein Verwischen

PP Clear TC 50 PP-Folie transparent 50 µm (PET-Träger transparent) x Sehr gutes Druckergebnis, kein Verwischen 

PP60 Matt Top White PP-Folie matt weiß 60 µm x Sehr gutes Druckergebnis, kein Verwischen

PP60 Top Clear PP-Folie transparent 60 µm (Papierträger) x Sehr gutes Druckergebnis, kein Verwischen 
Benötigt Blackmark auf dem Trägerband

PP60 Top White PP-Folie glänzend weiß 60 µm x Sehr gutes Druckergebnis, kein Verwischen

Sable Blanc Papier Premium matt weiß 90 g x Druck ist gut, sehr geringes Verwischen

Silvervac Papier Silber glänzend 80 g x Sehr gutes Druckergebnis, kein Verwischen

Thermal Eco Thermodirekt Papier Sehr gutes Druckergebnis, kein Verwischen 
Druck ohne Farbband

Tyvek Tyvek 80 µm x Druck ist gut, sehr geringes Verwischen

Verge Blanc Naturpapier mit Struktur weiß 90 g x Druck ist gut, sehr geringes Verwischen

Verge EXTRA Blanc Naturpapier mit Struktur hochweiß 90 g x Druck ist gut, sehr geringes Verwischen

Meto PrintHybrid Farbbandtest mit etikett.de Etikettenmaterial


